arraglon
LAY/ -

LAPI LABO ORICG PREVENZIONE [NCENTYI S.nA.
Sede Frimarin: 1-539100 PRATO - Via della Quercia, t1
Telefono +39 0574.375.320 - Telefax 439 0574.575.523 ')
Secte Fecondaria: [-50041 CALENZAND {FI) - Via Petrarca, 43

e.mail: lapi@laboratoriclapi.it Notified Body N°0987 L

web site: www. laboravoriolapi.it Directive 89/106 CEE T s s e

Trmng, Ingpeoss ard Cemﬁraw..

ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE ACL/1458/12/CPD/---
Classification Assessment

Quande applicabile it presenfe documento viene emesso in ofemperanza della direliva 8%/104/CEE dellc Comunitd Economica
Europeaq, del 21 Dicembire 1988 e in relaxione dlle leggl, regolamenti e procedimenti amminisitativa degli Skati Membri concernenti
i prodolli da coshruzione {CPD) egglomata con la diretiva 93/48/CEE del Consiglio della Comunitd Ewropea del 22 luglic 1973, si
skabilisce che: L .

When applicable the foillowing document has been issved in compiiance with the Direclive 89/106/EEC of the Council of Europeon
Communilfes of 2] December 1988 on the approximolion of low, requialien: and adminisiralive provisions of the Member Stafes
relating to fhe construciion products {Consfruclion Products Directive — Crh), amended by fhe Direclive 93/68/EEC of tie Council of
Evropean Communifies of 32 July 1993, it has been stafed thef the consfruciion product

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO N° 1458.0DC0050/12
Reaction fo fire classification report n°. -
CLASSIFICAZIONE RICHIESTA DA / Classification on behdif of
BetonWood S.r.l. —e
Via Faicone e Borsellino. 58 - 50013 CAMPI BISENZIO (FI) - ITALY /58 ©f54
. fr¥y
DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO 5 /
Trade nome of the product i
BETONYP / BETONWOOD
[Spessore / Thickness: 16 mmy)

STANDARD DI PRODOTIO / Froduct Standard
(Non applicabile / Not applicable)

METODI! DI PROVA / Test methods
EN ISO 11925-2: 2010 and EN 9239: 2010

METODO DI CLASSIFICAZIONE / Classification standard

EN 13501-1: 2009
Fire classificafion of construction products and builtding elements -
Par 1: Classification using iest data from reaction 1o fire tests
(Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruziona -
Farte 1: Classificazione sulla base dsi dati di prove di reazione al fuoco)

CLASSIFICAZICONE / Classification |
A2q-s1 0

La classificazione sopra ripartata & valida per la seguente c:pplic:qziorié effetiivar _
Rivestimento pavimento posto in opera appoggiaio a substrato non combustibile, di Euroclasse Aln o AZy,
I Laboratorio non & stato coinvoito nella attivitd di compionamente.

The above reported classification is valid for the following actual end use:

Foor covering in contact with a non-combustible subsfrate of Euroclasses Aly or A2y,
The Laboratory not has been involved faSompling activity. n

Prato, 30/10/2012 Il Respansabife Carifficazione
The Certificgriion Manager
Valid until: 29/10/2017 br. S P!orslini
y .y i
ACCRED] A £ | Questo documento € 0 congiuntamente at Rapporti di Prova, per la descrizione
A ' %-' del pradolto e per ogni altra netizia di dettagho. . .
EAMTE AL O £S RTINS y,:.\ o h L A e e -
bbb ki iox Questo documente non costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto né
n® 0086 tantomeno dichiarazione di conformita, che spelta esclusivamente al Pradutiore / Sponsor.
Le o shat ite i d i pe
rove sone shate esaguite in accordo ) . N
B ﬂ_ll'accreditamentogl?i\] 17075 Tins docunient fas to be vewd in conjtiiction with the Test Reports, for the description of Hie pradict and
Tests have been camried out i forevery other deinil. This docuuent does not represent bype appronal or certification of the product ieither
accordance o accreditbion EN 17025 | (eclaretion of contplinnee, ok is exclusioely suder flie respousibility of tle Manrijacturer or Sponsor.

il presenie Happerto di Prova non pud essere riprodelte in forma parziale senza Pautorizzazione scritta di questo Laboratorio
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ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE ACL/1460/12/CPD/---
Classification Assessment

Guando opplicakile § piesente documento viene emasso In ottemperanza della direftiva 89/106/CEE delia Comunila Economica
Europen, del 21 Dicembre 1988 e inrelazione dlle laggi, regelamenli e precedimenti amministrative degli Sfali Membii concernendi

i prodotii da costruzione (CPD) aggiornata con la direttiva $3/68/CEE del Consiglic della Comunlru Europea deI 22 !ugl;c 1993 si
stabilisce che; .

When applicable the following document hus been issued in compliance with the Direclive 89/108/EEC of the Council of Evropean
Communities of 2] December 1988 on the approximation of law, reguiations and adminisirative provisions of the Member Stajes
relating to the consiruction products (Canstructian Preducks Directive ~ CPD), amended by the Direchve 93/48/EEC of the Councll of
Evropean Communities of 22 July 1993, it has been stated fhot the consfruction preduct ;

RAPPORTO D1 CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO N° 1440.0DC0050/12
Reaction ta fire classification report n°.
CLASSIFICAZIONE RICHIESTA DA / Classification on behaif of
BetonWoad S.r.d.
Via Falcone e Borseliino, 58 - 50013 CAMPI BISENZIO {F) - ITALY

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTIO
Trade name of the product
BETONYP / BETONWOOD
(Spessore / Thickness: 40 mm)

STANDARD D! PRODOTTQ / Product Standard
(Non applicabile / Nof applicable)

] METODI DI PROVA / Test methods
EN IS0 11925-2: 2070 and EN 9239: 2010

é METODO DI CLASSIFICAZIONE / Classification standard
EN 13501-1: 2009
Fire classification of consfruction products and building elements -

Part 1: Classification using test daia from reaciion to fire tests
{Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione -
Parte 1: Classificazione sulla base dei dati di prove di reczione al fuoco)

CLASSIFICAZIONE / Cfn:rss;ﬁcanon
A2q-s1

La clossiiicazione sopra rinortata & vdlida per g segueme applicazione effettiva:
Rivestimenlo pavimente posto in opera appoggiato a subsirato nen comhbustibile, di Euroc!usse Aleo Aln.
i Leboratorio non & stato coinvolto nella aftivitd di campionamento.

The above reported classification is vaiid for the following actual end uvse:

Floor covering in confact with a non-combustible subsirate o _EUroclasses Alror A2n.
The Labaorgtory not has beenr involved in pling activity, /'*) '

Prato, 30/10/2012 i ificarione {] Direffore T cm

Vaiid until: 29/10/2017 . Massingo Borsin Dr. Ly
'ACCREDI/

;S
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o -
Questo documento deve essere letto congiuntamente ai Rapportt di Prova, per la descrizione
del prodotto e per ogrd althva notizia di detlaglio.
e Ques$a documento non costituisce approvazione di tipe né certificazione di prodatto né

"L l.‘v'-lT. FI-IJ-llI-O L RCCHERTEMLRTE

n® j086 tamtommeno dichiarazione di conformitd, che spebia esclusivamente al Produttore / Sponsor,
Le prove sono sfate eseguite in accorde N . L. . . . .
all'accreditamento BN 17025 Thiis dacusuent Das to be rend iy conjuiction with the Test Reports, for the description of the pradnet aird
Tests have been comied ot in Jor every other detoil. This document does not represent fype approval or certification of the product either

accordance o accreditation, EN 17005 | Reclaalion of compliance, thal is exclustvely under the respoasibility of the Manufachirer or Sponsor.

Il presente Rapporto di Prova non pud essere riprodotio in forma parziale senza Iauicrizzazione scritta di questo Laboratorio



